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HULLADEK VIZSGALATA
Feldolgozasi utmutaté
2017. IV. fordulé
1. Altalanos elirasok

1.1. Mintak tarolasa:

A mintédk lég-szarazak, un. ,valédi mintak’, valddi ipari hulladékok, a megérkezést kévetéen feldolgozasig
szaraz, hlivds helyen felbontas nélkil tarolandok.

A minték tarolasaval és kezelésével kapcsolatban kérjlk, tartsak be a laboratériumi vegyszerekre vonatkozd
biztonsagi szabalyokat és a jartassagi vizsgalati mintdkat ugyanolyan mddon kezeliék, mint a rutinszeriien
vizsgalt mintak tdbbségeét.

1.2. Mintak feldolgozasa:

A mintak felnyitdsa el6tt az edények tartalmat alaposan &éssze kell rdzni az esetleges szegregacid
megsziintetése érdekében. A mintak feldolgozasat felbontas utan azonnal el kell kezdeni.

Az eredmények tobbségét - a pH és a fajlagos el. vez. kép. kivételével - szarazanyag tartalomra (105 °C-on
témegallanddsagig szaritott hulladék mintara) vonatkoztatva kell megadni. A szarazanyag tartalom
meghatarozasat kilén mintarészletbél kell elvégezni.

A mintak mennyisége: ~ 300 g, szemcsemérete < 500 pm.

Az el6készitést és a mérést a laboratdriumban szokdsos modon, szokdsos mennyiségek bemérésével kell
elvégezni. A paraméterek nagy szdma miatt a minta edényen szerepld mintajelben kilén nem tuntettik fel a
vizsgalandé paraméter-csoportokat, az egységes jel6lés valamennyi paraméternél: H-1 és H-2.

Figyelem: a H-2 jel(i mintanak magas az elemi vas tartalma. Ezért ennél a mintanal mikrohullamu
szaritast nem célszer(i alkalmazni.

2. Mintak és vizsgalatok:

2.1. 1:10 aranyu desztillalt vizes kivonatbol:

Mintak jele: (H-1, H-2)
Vizsgalandd paraméterek és mértékegységek:
pH (25°C): pH-egység
fajlagos elektromos vezet6képesség (25°C): pS/icm
6sszes vizoldhato anyag: g/kg sz.a.
Cl, SO4%, F-, Al, Ba, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Zn: mg/kg sz.a.

2.2. Kiralyvizes feltarasbol:

Mintak jele: (H-1, H-2)
Vizsgalandd paraméterek: Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sh, Se, Ti, V, Zn

Mértékegység valamennyi paraméternél: mg/kg sz.a.
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Megjegyzések:

1. Az As, Cd, Hg, Mo, Sb és a Se elemek az eredeti 2017. évi programajanlatban nem
szerepeltek, a Résztvevék kérésére kerlltek a vizsgalandd és értékelendé paraméterek
kdzé valtozatlan jartassagi vizsgalati dijért.

2. Mivel a kiadott mintak adalékolds nélkili valddi minték, ezért az elévizsgalataink alapjan azt
latjuk, hogy el6fordulhat, hogy egyes RésztvevSknél néhany paraméter alsd méréshatar
alatti lesz killénésen a vizes kivonat egyik mintajaban.

3. Eredmények bekiildése:

A vizsgalati eredményeket 3 értékes jeggyel kérjlik megadni.

A résztvevoktdl elvarjuk, hogy a mérési eredményeik mellett az eredmények kiterjesztett mérési
bizonytalansagait is megadjak azért, hogy el tudjuk végezni az E, szamos értékelést. Az E, szdmos
értékelés segit abban, hogy a résztvevik valaszt kapjanak arra a kérdésre, hogy jol becstilik-e a vizsgalataik
kiterjesztett bizonytalansagat, azaz azt a tartomanyt, amely a mérési eredményeik korul helyezkedik el és az
illeté paraméter ,valddi” értéke 95 %-os valdszinliséggel bele esik. (A kiterjesztett mérési bizonytalansagnal
a kiterjesztési tényez6 (k) - az a szam, amellyel a standard bizonytalansagot szorozni kell - 2-vel egyenlé.)

Kérjuk, hogy a kiterjesztett mérési bizonytalansagokat ugyanolyan mértékegységben adjak meg,
mint amilyenben a vizsgalati eredményeiket megadjak.

A mérési eredmények kétféleképpen kiildhetok be annak megfeleléen, hoqy a laboratorium melyiket
valasztotta jelentkezéskor:

Elektronikus uton, honlapunkon (www.qualcoduna.hu) keresztil: az Elektronikus (igyintézés
mendpontra kattintva az e-mailben megkuldétt egyedi bejelentkezési név és jelsz6 megadasaval Iéphetnek
be a résztvevék személyes elektronikus Ugyintézési oldalukra, ahol a Mérési eredmények rogzitése,
megtekintése meniipontra kattintva megjelenik az eredménykézld adatlap. A mérési adatok sikeres
elklldése utan a laboratériumok visszaigazoldst kapnak az eredmények kérvizsgalati rendszerben tortént
rogzitésének megtorténtérdl, mely kinyomtathatd illetve elmenthetd (ha a visszaigazolas nem jelenik meg a
képernyén, a régzités nem sikerdlt).

Faxon (06-1-872-3806) vagy postai tton a mellékelt adatlap kitoltésével (az adatlapok pdf formatumban
letdltheték honlapunk Letéltheté dokumentumok mentipontjabdl is) a WESSLING Kézhasznu Nonprofit
Kft. Jartassagi Vizsgalati Osztaly cimére (1045 Budapest, Anonymus utca 6.).

Bekiildési hatarido: 2017. november 21.

A hataridén tul feladott, vagy az adatlapon lévétél eltéré mértékegységekben megadott eredményeket,
valamint a nulla, a ,<” és a ,>” jel6lésii értékeket az értékelésnél nem fogjuk figyelembe venni.
Hivatkozas: ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

Budapest, 2017. oktdber 10.

Szegény Zsigmond
a jartassagi vizsgalat koordinatora
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